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Kosciot sw. Antoniego Padewskiego w
Niewodnicy Koscielnej

Malowanie. Blacha przed malowaniem powinna zostaé doktadnie
odttuszczona, wyczyszczona i wysuszona. Potacie dachu pomalowac
dwukrotnie farbami do blach ocynkowanych. Pierwsza warstwa jako
podktad antykorozyjny i druga jako warstwa wierzchniego krycia.
Zastosowac farbe w kolorze identycznym co obréki blacharskie
niepodlegajgce malowaniu i wymianie (parapety, rury spustowe,
zwienzenia przypor) RAL 8004
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